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Tytul: ,,Wlasciwosci roztworéw stalych na bazie niobianu sodowo-potasowego

Nao.5K0.5(Nb1_bex)O3 1 N30.5K0.5(Nb1_XSbX)O3+O.5% mol MHOZ”.

Materiaty piezoelektryczne, w ktorych nastepuje przeksztalcenie energii
mechanicznej w elektryczng, 1 na odwrdt, sa powszechnie stosowane
w przetwornikach, sensorach, aktuatorach itp. Wigkszo$¢ z nich posiada strukturg
perowskitu 1 oparta jest na bazie otowiu. Sposrod nich, najbardziej reprezentatywnym
jest roztwor staty PbZrO; - PbTiO; (PZT) stosowany w elektronice poczawszy od
poznych lat piecdziesiatych ubieglego stulecia. Jednak obecnos¢ toksycznego otowiu
w skladzie tych roztwordow, generuje problemy zwigzane ze skazeniem szeroko
pojetego Srodowiska naturalnego juz na etapie ich otrzymywania, a nast¢pnie
uzytkowania oraz utylizacji zuzytych elementow urzadzen elektronicznych. Istnieje
szereg dyrektyw Unii Europejskiej (UE) zalecajacych zastgpienie tych materiatow
zwigzkami nietoksycznymi.

Przedmiotem niniejszej pracy sa bezotowiowe roztwory stale NajsKqsNbOs,
NagsKgsNbOs;+0.5%  mol  MnO,, NaysKos(Nb;,Sby)O; 1  NagsKgs(Nb,
Sb,)03+0.5% mol MnO,, a jej celem gtownym jest zbadanie wptywu wprowadzenia
do Na, 5K, sNbO; jondéw Sb i Mn na wlasciwosci otrzymanych zwigzkow.

W ramach niniejszej pracy, metodg reakcji w fazie stalej otrzymano Nag 5K sNbOs,
NaysKosNbO;3;+0.5% mol MnO,, NaysKys(Nb;Sb,)O; 1  NagsKgs(Nb;
Sby)03+0.5% mol MnO, oraz zbadano ich wiasciwosci mikrostrukturalne,
strukturalne,  termiczne,  dielektryczne,  piezoelektryczne,  ferroelektryczne
1 mechaniczne oraz dokonano analizy otrzymanych rezultatow. Wymienione badania
zostaly wykonane w funkcji temperatury, czgstotliwosci (dielektryczne) oraz nacisku

jednoosiowego  (dielektryczne 1 ferroelektryczne).  Badania  wiasciwosci



dielektrycznych 1 ferroelektrycznych pod naciskiem jednoosiowym oraz badania
mechaniczne wykonane zostaty dla tych materiatow po raz pierwszy.

Reasumujgc, mozna stwierdzi¢, ze przedstawione Ww niniejszej rozprawie
,manipulowanie” szeroko pojeta strukturg krystaliczng (w tym warto$ciami
parametrow sieciowych) poprzez zmiang¢ warunkow technologicznych otrzymywania
niobianu sodowo-potasowego oraz modyfikacje jego skladu chemicznego to
stosunkowo proste, nie kosztochlonne 1 skuteczne sposoby wzmocnienia jego

wlasciwosci.



